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Трубы оребренные биметаллические

Назначение
Трубы оребренные биметаллические применяются в
качестве теплообменных элементов  калориферов, 
агрегатов  воздушно­отопительных, охладителей,
различного другого оборудования.

Общие сведения

Технические характеристики
Наружный диаметр
оребрения D, мм

Диаметр
внутренней
трубыD , мм

Размеры заготовки
внутренней трубы,  

 D х Ь

а Н Площадь поверхности
теплопередачи S, м /

пог. м

Максимальная
длина заготовки,

мм

29 14 12 х 1,5 0,18 2,6 0,41 6000

39 19 16 х 1,5 0,5 3,4 0,75 6000

43 22 19 х 1,0 0,5 3,2 0,62 6000

50 28 25 х 2,0 1,0 3,5 0,78 6000

58 28 25 х 2,5 0,65 3,0 1,61 6000

78 40 38 х 3,0 1,5 13,5 0,62 6000

Габаритные размеры

Трубы оребренные биметаллические
состоят  из  внутренней  и  наружной,
полученной винтовой прокаткой, трубы.
Плотное соединение   между трубами
обеспечивается в процессе накатки и
контролируется методом сдвига.

Внутренняя   трубка  изготовлена  из  углеродистой или коррозионностойкой стали, либо из латуни.

Наружная  трубка  изготовлена   из алюминия,   имеет   высокую  эффективность   теплопередачи.
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